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1 Das Einführungsdatum markiert den Zeitpunkt, ab dem die neue Normausgabe im Labor des Prüfamtes Anwendung findet. Die Freigabe neuer Versionen erfolgt 
nach erfolgreicher Verifizierung.  

Norm Ausgabedatum Titel  Vorherige 
Version 

Einführungsdatum1 Kommentar 

Festigkeitsuntersuchungen 

DIN EN ISO 9073-3 10-2025 Vliesstoffe – Prüfverfahren - Teil 3: Bestimmung der 
Höchstzugkraft und der Höchstzugkraftdehnung 

09-2023 18.12.2025  

DIN EN ISO 13934-1 08-2013 Textilien - Zugeigenschaften von textilen 
Flächengebilden - Teil 1: Bestimmung der 
Höchstzugkraft und Höchstzugkraft-Dehnung mit dem 
Streifen-Zugversuch 

   

DIN EN ISO 13937-2  06-2000 Textilien - Weiterreißeigenschaften von textilen 
Flächengebilden - Teil 2: Bestimmung der 
Weiterreißkraft mit dem Schenkel-Weiterreißversuch 
(einfacher Weiterreißversuch) 

   

DIN EN ISO 13937-3 06-2000 Textilien - Weiterreißeigenschaften von textilen 
Flächengebilden - Teil 3: Bestimmung der 
Weiterreißkraft mit dem Flügel-Weiterreißversuch 
(einfacher Weiterreißversuch) 

   

Bestimmung der Scheuerbeständigkeit 

DIN EN ISO 12945-2 04-2021 Textilien - Bestimmung der Neigung von textilen 
Flächengebilden zur Flusenbildung auf der Oberfläche 
und der Pillneigung - Teil 2: Modifiziertes Martindale-
Verfahren 
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Norm Ausgabedatum Titel  Vorherige 
Version 

Einführungsdatum1 Kommentar 

DIN EN ISO 12945-4 04-2021 Textilien –Bestimmung der Neigung von textilen 
Flächengebilden zur Pillbildung, Flusenbildung oder 
Verfilzung auf der Oberfläche –Teil 4: Beurteilung der 
Pillbildung, Flusenbildung und Verfilzung durch 
visuelle Analyse 

   

DIN EN ISO 12947-2 03-2017 Textilien - Bestimmung der Scheuerbeständigkeit von 
textilen Flächengebilden mit dem Martindale-
Verfahren - Teil 2: Bestimmung der Probenzerstörung 

   

Farbechtheitsprüfungen 

DIN EN ISO 105-X12 11-2016 Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil X12: 
Farbechtheit gegen Reiben 

   

Bestimmung der Luftdurchlässigkeit 

DIN EN ISO 9237 

 

12-1995 Textilien - Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von 
textilen Flächengebilden 

   

Bestimmung der flächenbezogenen Masse 

DIN EN 12127 

 

12-1997 Textilien – Textile Flächengebilde – Bestimmung der 
flächenbezogenen Masse unter Verwendung kleiner 
Proben 

   

Bestimmung von Dicke und Maßänderung 

DIN EN ISO 3759 

 

08-2011 Textilien - Vorbereitung, Markierung und Messung von 
Messproben aus Flächengebilden und 
Kleidungsstücken für Prüfungen zur Bestimmung der 
Maßänderung 
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Norm Ausgabedatum Titel  Vorherige 
Version 

Einführungsdatum1 Kommentar 

DIN EN ISO 5077 

 

04-2008 Textilien - Bestimmung der Maßänderung beim 
Waschen und Trocknen 

   

DIN EN ISO 5084  

 

10-1996 Textilien - Bestimmung der Dicke von Textilien und 
textilen Erzeugnissen 

   

Wasch- und Trocknungsverfahren 

DIN EN ISO 6330 03-2022 Textilien - Nichtgewerbliche Wasch- und 
Trocknungsverfahren zur Prüfung von Textilien; nur 
Bezugswaschmaschine Typ A und 
Trocknungsverfahren A, C, F 

   


